
51　金属分析Ⅱ

本扉～凡例
目次
アルファベット目次
通則
JIS H 0301：1997
JIS H 0321：1973
JIS H 1012：2001

改 JIS H 1270：2024
JIS H 1331：2018
JIS H 1351：1972
JIS H 1611：2020
JIS H 1650：1988
JIS H 1680：2002
JIS K 0116：2014
JIS K 0119：2008
JIS K 0121：2006
JIS M 8301：1997
JIS Z 2613：2020
JIS Z 2615：2015
JIS Z 2616：2015
分析方法
JIS H 1101：2013　地金関係

JIS H 1111：2014
JIS H 1113：2022
JIS H 1121：2021
JIS H 1123：2021
JIS H 1141：1993

改 JIS H 1151：2024
JIS H 1161：1991
JIS H 1161：2012 AMENDMENT 1
JIS H 1181：1996
JIS H 1183：2007
JIS H 1183：2012 AMENDMENT 1
JIS H 1552：1976
JIS M 8125：1997
JIS M 8125：2016 AMENDMENT 1
JIS H 1051：2022　銅及び銅合金

改 JIS H 1052：2024
JIS H 1053：2009
JIS H 1054：2002
JIS H 1055：2003
JIS H 1056：2003
JIS H 1056：2013 AMENDMENT 1
JIS H 1057：1999
JIS H 1058：2013
JIS H 1059：2015
JIS H 1060：2002
JIS H 1060：2013 AMENDMENT 1
JIS H 1061：2006
JIS H 1062：2006
JIS H 1062：2013 AMENDMENT 1
JIS H 1063：2002
JIS H 1064：1992
JIS H 1065：2006
JIS H 1066：1993
JIS H 1067：2002
JIS H 1067：2006 AMENDMENT 1
JIS H 1068：2005

項目記号
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項目記号

JIS H 1069：2006
JIS H 1070：2013
JIS H 1071：1999
JIS H 1072：1999
JIS H 1073：2001
JIS H 1074：2020
JIS H 1292：2018
分析方法
JIS H 1272:1998　ニッケル及びニッケル合金

JIS H 1273:1998
JIS H 1274:1998
JIS H 1275:1998
JIS H 1276:1998
JIS H 1277:1998
JIS H 1278:1998
JIS H 1279:1998
JIS H 1280:1998
JIS H 1281:1998
JIS H 1282:1998
JIS H 1283:1999
JIS H 1284:1999
JIS H 1285:1999
JIS H 1286:1999
JIS H 1287:2015
JIS H 1288:2015
JIS H 1289:2015
JIS H 1332：1999　マグネシウム合金

JIS H 1333：1999
JIS H 1334：1999
JIS H 1335：1998
JIS H 1336：1999
JIS H 1337：1999
JIS H 1338：1999
JIS H 1339：2010
JIS H 1340：1998
JIS H 1341：1990
JIS H 1342：2008
JIS H 1343：2008
JIS H 1344：2010
JIS H 1345：1998
JIS H 1305：2005　アルミニウム及びアルミニウム合金

JIS H 1306：1999
JIS H 1307：1993
JIS H 1352：2007
JIS H 1353：1999
JIS H 1354：1999
JIS H 1355：1999
JIS H 1356：1999
JIS H 1357：1999
JIS H 1358：1998
JIS H 1359：1998
JIS H 1360：1997
JIS H 1361：1997
JIS H 1362：1994
JIS H 1363：2003
JIS H 1364：2002
JIS H 1365：2003
JIS H 1366：2002
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項目記号

JIS H 1367：2005
JIS H 1368：2005
JIS H 1369：2009
JIS H 1370：2010
JIS G 2403：2022
JIS G 2404：2022
JIS H 1610：2008　チタン及びチタン合金

JIS H 1612：1993
改(追) JIS H 1612:2024 AMENDMENT 1

JIS H 1613：1997
JIS H 1614：1995
JIS H 1615：1997
JIS H 1616：1995
JIS H 1617：1995
JIS H 1618：2012
JIS H 1619：2012
JIS H 1620：1995
JIS H 1621：1992
JIS H 1622：1998
JIS H 1623：1995
JIS H 1624：2005
JIS H 1625：2005
JIS H 1626：2005
JIS H 1630：2019
JIS H 1631：2008
JIS H 1632-1：2014
JIS H 1632-2：2014
JIS H 1632-3：2014

新 JIS H 1633：2024
JIS H 1653：1991　ジルコニウム及びジルコニウム合金

JIS H 1664：1988
JIS H 1664：2006 AMENDMENT 1
JIS H 1665：1988
JIS H 1665：2006 AMENDMENT 1
JIS H 1681：2000　タンタル

JIS H 1683：2002
JIS H 1685：2000
JIS H 1695：2000
JIS H 1695：2006 AMENDMENT 1
JIS H 1696：2000
JIS H 1699：2006
JIS H 0523：2020　その他

JIS H 1551：2016
改 JIS H 1560：2023

分析方法
JIS M 8111：1998　鉱石

新 JIS M 8120：2023
JIS M 8121：2022

改 JIS M 8123：2023
JIS M 8124：2021
JIS M 8126：1994
JIS M 8127：1994
JIS M 8128：2008
JIS M 8129：1994
JIS M 8130：1996
JIS M 8130：2016 AMENDMENT 1
JIS M 8132：2021
JIS M 8133：1996
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項目記号

JIS M 8133：2016 AMENDMENT 1
JIS M 8134：1994
JIS M 8135：2021
JIS M 8311：1997
JIS M 8312：1997
JIS M 8314：1997
JIS M 8315：1997
JIS M 8316：1997
JIS M 8317：1999
JIS M 8318：1999
JIS M 8319：1999
JIS M 8320：1999
JIS M 8321：1999
JIS M 8322：1999
JIS M 8323：1999
JIS M 8324：1999
参考
1.金属分析関連のISO規格一覧
2.金属分析非鉄関係の団体及び団体規格一覧

JISの“まえがき”の省略
ISO,IECが発行する規格・出版物の著作権
主なSI単位への換算率表
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