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低温熱交換器用鋼管 

 

正 誤 票 
区分 位置 誤 正 

本体 8.2 

表 10 

区分 

外径 50 mm 以下の 

長さ 7 m を超えるもの

の長さの許容差の欄 

長さ 3 m ごと…ただし，許容差が 15 mm

を超える場合には，15 mm とする。 

長さ 3 m ごと…ただし，許容差が 15 mm

を超える場合には，＋15 mm とする。 

11.2.5 b) 試験片を…きずが生じたかどうかを調

べる。 

試験片を…割れが生じたかどうかを調

べる。 
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