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鉄及び鋼－ひ素定量方法 

 

正 誤 票 
区分 位置 誤 正 

附属書 1 4.4 4.3 によって得た溶液に…及び過マンガ

ン酸カリウム溶液 10 ml を加えて…薄め

る。 

4.3 によって得た溶液に…及び過マンガ

ン酸カリウム溶液 2 ml を加えて…薄める。
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