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骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 
（モルタルバー法） 

解 説 

 

訂 正 票 
位 置 誤 正 

解説 箇条 1 社団法人日本コンクリート工学協会

は，…。JIS A 1146:2001 は前回の改正後 5
年を経過したため，…。 

社団法人日本コンクリート工学協会

は，…。JIS A 1146:2001 は制定後 5 年を

経過したため，…。 
解説 3.1 そこで，今回の改正では，…。具体的に

は，…，約 5 g を代表試料とすることを明

記した。 

そこで，今回の改正では，…。具体的に

は，…，約 5 kg を代表試料とすることを

明記した。 

 訂正票とは，規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。 
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