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軽量気泡コンクリートパネル（ALC パネル） 
 

正 誤 票 
区分 位 置 誤 正 

3.3 断面の形状が…，用途によって長辺端

部に凸形，…。 
断面の形状が…，用途によって端部に

凸形，…。 
4.1  厚形パネルは，…区分する。  厚形パネルは，…区分する。 

 なお，品質に影響を与えない切欠きな

どの加工については，受渡当事者間の協

定による。 

本体 

9.2.3 b) 圧縮強度試験…，100 N まで測定でき

る…， 
b) 圧縮強度試験…，100 N 単位まで測定

できる…， 

平成 20 年 4 月 1 日作成 

 


