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ポリエチレン被覆鋼管－ 
第 3 部：外面ポリエチレン粉体被覆鋼管 

 

正 誤 票 
区分 位置 誤 正 

附属書 H H.4h) 照合電極である…（飽和塩化銀電極…，

各々＋0.02 V 又は－0.08 V 設定値をシフト

させる。），…維持する。 

照合電極である…（飽和塩化銀電極…，

各々＋0.04V 又は－0.08 V 設定値をシフト

させる。），…維持する。 
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