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ポリブテン管 

正 誤 票 

区分 位 置 誤 正 
本体 11. a) 形式検査 

1) 外観及び形状検査   

2) 寸法検査 

3) 材料検査 

4) 引張検査  

5) 熱間内圧クリープ検査(4)  

6) 浸出検査 

7) 塩素水検査 

8) 表示検査 
 

a) 形式検査 

1) 外観及び形状検査   

2) 寸法検査 

3) 材料検査 

4) 引張検査 

5) 耐圧検査 

6) 熱間内圧クリープ検査(4)  

7) 浸出検査 

8) 塩素水検査 

9) 表示検査 
附属書 附属書 6 

11. 検 査 の

(Ⅰ)の内容

の欄 

形式検査 

・外観及び形状検査   

・寸法検査 

・材料検査 

・引張検査  

・熱間内圧クリープ検査 

・浸出検査 

・塩素水検査 

・表示検査 

 

形式検査 

・外観及び形状検査   

・寸法検査 

・材料検査 

・引張検査 

・耐圧検査  

・熱間内圧クリープ検査 

・浸出検査 

・塩素水検査 

・表示検査 
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