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マイクロ波用ファインセラミックスの 

誘電特性の試験方法 

正 誤 票 
区分 位 置 誤 正 

本体 2.（4） fT  : 温度 T における共振周波数（kHz） 
fref : 基準温度 Tref における共振周波数（kHz）

fT  : 温度 T における共振周波数（Hz） 
fref : 基準温度 Tref における共振周波数（Hz）
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