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特記事項 

本PDFファイルは音声読上げ用です。閲覧を目的としたPDFファイルではありません。 

JIS案等の閲覧は，閲覧用ファイルをご利用ください。 

音声読上げする場合は、PDF文章の音声再生が可能なツールをご利用ください。 

ご利用の環境によっては，音声の読上げがされないことがあります。 

本PDFファイルの情報はJIS案等から機械的に抽出したテキスト情報で構成されています。 

これらは音声読上げに最適化されたものではありませんので，規格の内容が正しく読み上げされない可

能性があることをご了承願います。 



 
B 2711：0000  

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

追補 1 のまえがき 

この JIS B 2711 の追補 1 は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大

臣が JIS B 2711:2013 を改正した内容だけを示すものである。JIS B 2711:2013 は，この追補 1 の内容の改

正がされ，JIS B 2711:0000 となる。 
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（追補 1） 

Springs－Shot peening 
（Amendment 1） 

 

JIS B 2711:2013 を，次のように改正する。 

 

箇条 2（引用規格）の JIS G 5904 鋳造ショット及びグリットの粒度試験方法を，JIS G 5903 鋳鉄製又は鋳

鋼製のショット及びグリットに置き換える。 

 

箇条 2（引用規格）の JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験－試験方法を，JIS Z 2244-1 ビッカース硬さ試験－

第 1 部：試験方法に置き換える。 

 

箇条 2（引用規格）の JIS Z 8401 数値の丸め方の次の注記を，削除する。 

注記 対応国際規格：ISO 31-0,  Quantities and units－Part 0: General principles（MOD） 

 

箇条 5（ショット）の表 1 の注 b) の“JIS Z 2244”を，“JIS Z 2244-1”に置き換える。 

 

JA.3.5（粒度分布試験）の“JIS G 5904”を，“JIS G 5903”に置き換える。 

 

JA.3.6（硬さ試験）の“JIS Z 2244”を，“JIS Z 2244-1”に置き換える。 
 




