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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

追補 1 のまえがき 

この JIS C 3102 の追補 1 は，産業標準化法に基づき，経済産業大臣が JIS C 3102:1984 を改正した内容

だけを示すものである。JIS C 3102:1984 は，この追補 1 の内容の改正がされ，JIS C 3102:0000 となる。 
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電気用軟銅線 
（追補 1） 

Annealed Copper Wires for Electrical Purposes 
（Amendment 1） 

 

JIS C 3102:1984 を，次のように改正する。 

 

7.1（外観）の“3.”を，“5.1（外観）”に置き換える。 

 

7.2（寸法）の“4.”を，“5.2（構造）”に置き換える。 

 

7.3（伸び）の“5.”を，“5.3（引張り）”に置き換える。 

 
7.4（導電率）の“6.”を，“5.4（導電率）”に置き換える。 

 

 

 

 

 




