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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 3215-0-2:2014 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 3215 の規格群は，次に示す部で構成する。 

JIS C 3215-0-1 巻線共通規格－第 0-1 部：一般特性－エナメル銅線 

JIS C 3215-0-2 巻線共通規格－第 0-2 部：一般特性－エナメル平角銅線 

JIS C 3215-0-3 巻線共通規格－第 0-3 部：一般特性－エナメルアルミニウム線 

JIS C 3215-0-4 巻線共通規格－第 0-4 部：一般特性－ガラス巻平角銅線及びエナメルガラス巻平角

銅線 

JIS C 3215-0-6 巻線共通規格－第 0-6 部：一般特性－樹脂又はガラスを含浸させたガラス巻銅線及

びエナメルガラス巻銅線 

JIS C 3215-1 巻線個別規格－第 1 部：クラス 105 のポリビニルアセタール銅線 

JIS C 3215-2 巻線個別規格−第 2 部：クラス 130 の融着層付きはんだ付け可能ポリウレタン銅線 

JIS C 3215-4 巻線個別規格−第 4 部：クラス 130 のはんだ付け可能ポリウレタン銅線 

JIS C 3215-8 巻線個別規格－第 8 部：クラス 180 のポリエステルイミド銅線 

JIS C 3215-14 巻線個別規格－第 14 部：クラス 105 のポリビニルアセタールアルミニウム線 

JIS C 3215-17 巻線個別規格－第 17 部：クラス 105 のポリビニルアセタール平角銅線 

JIS C 3215-31 巻線個別規格－第 31 部：樹脂又はワニスを含浸させた，温度指数 180 のガラス巻平

角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線 

JIS C 3215-32 巻線個別規格－第 32 部：樹脂又はワニスを含浸させた，温度指数 155 のガラス巻平

角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線 

JIS C 3215-48 巻線個別規格−第 48 部：樹脂又はワニスを含浸させた，温度指数 155 のガラス巻銅
線及びエナメルガラス巻銅線 

JIS C 3215-49 巻線個別規格−第 49 部：樹脂又はワニスを含浸させた，温度指数 180 のガラス巻銅
線及びエナメルガラス巻銅線 

JIS C 3215-54 巻線個別規格−第 54 部：クラス 155 のポリエステル銅線 
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日本産業規格          JIS 
 C 3215-0-2：0000 
 

巻線共通規格－ 
第 0-2 部：一般特性－エナメル平角銅線 

Specifications for particular types of winding wires- 
Part 0-2: General requirements-Enamelled rectangular copper wire 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 4 版として発行された IEC 60317-0-2 を基とし，我が国固有の状況に対応する

ため，技術的内容を追加及び変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JD に示す。また，この規格で，細分箇条番号の後に“A”から始

まるラテン文字の大文字を付記した細分箇条番号及び附属書 JA～附属書 JD は対応国際規格にはない事項

である。 

1 適用範囲 

この規格は，エナメル平角銅線の一般特性について規定する。 

なお，公称導体径の範囲は，個別規格による。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60317-0-2:2020，Specifications for particular types of winding wires－Part 0-2: General requirements

－Enamelled rectangular copper wire（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項を構

成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の

改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適

用する。 

JIS C 3106 電気用荒引銅線 
JIS C 3215（規格群） “巻線共通規格”及び“巻線個別規格” 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60317 (all parts)，Specifications for particular types of 
winding wires 

JIS C 3216-2 巻線試験方法－第 2 部：寸法 



2 
C 3215-0-2：0000  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60851 (all parts)，Winding wires－Test methods 

JIS C 3216-3 巻線試験方法－第 3 部：機械的特性 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60851 (all parts)，Winding wires－Test methods 

JIS C 3216-4 巻線試験方法－第 4 部：化学的特性 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60851 (all parts)，Winding wires－Test methods 

JIS C 3216-5 巻線試験方法－第 5 部：電気的特性 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60851 (all parts)，Winding wires－Test methods 

JIS C 3216-6 巻線試験方法－第 6 部：熱的特性 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60851 (all parts)，Winding wires－Test methods 

JIS Z 2241:2023  金属材料引張試験方法 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 6892-1:2016, Metallic materials－Tensile testing－Part 1: 

Method of test at room temperature 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

ISO 3，Preferred numbers－Series of preferred numbers 
注記 標準数を規定する規格として JIS Z 8601 があり，この規格で用いる標準数と一致している。 

ISO 1190-1，Copper and copper alloys－Code of designation－Part 1：Designation of materials 

ASTM B49-17，Standard Specification for Copper Rod for Electrical Purposes 

EN 1977，Copper and copper alloys－Copper drawing stock (wire rod) 

3 用語及び定義，一般事項並びに外観 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1.1 
クラス（class） 

温度指数と耐熱衝撃温度とで表される耐熱特性の指標 

3.1.2 
皮膜（coating） 

導体上又は線の上に，適切な手段で乾燥又は硬化させて形成したもの 

3.1.3 
導体（conductor） 

絶縁を取り除いた後の裸の金属 

3.1.4 
亀裂（crack） 

指定する拡大率で，導体が露出して見える絶縁物の開口部 

3.1.5 
［対応国際規格では，“dual coating”（二重皮膜）の用語及び定義があるが，本文中で用いておらず，こ

の規格では不採用とした。］ 

3.1.6 



3 
C 3215-0-2：0000  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

エナメル線（enamelled wire） 
熱硬化樹脂を塗装した線 

3.1.7 
グレード（grade） 

絶縁の厚さによる区分 

3.1.8 
絶縁（insulation） 

特定の耐電圧機能をもつ，導体上の皮膜又は被覆 

3.1.9 
公称導体寸法（nominal conductor dimension） 

JIS C 3215 の規格群による導体寸法の公称値 

3.1.10 
通常視力（normal vision） 

裸眼視力又は矯正視力が 1.0 以上の視力 

3.1.11 
巻線（winding wire） 

磁界を与えるコイル用の線 

3.1.12 
線（wire） 

絶縁被覆又は絶縁塗装した導体 

3.1.13 
融着層（bonding layer） 

エナメル線上に焼き付けられた融着線同士を癒着する機能を持った材料 

3.2 一般事項 

3.2.1 試験方法 

全ての試験方法は，JIS C 3216-2～JIS C 3216-6 による。 

注記 対応国際規格では，この規格の箇条番号と，試験方法を規定した IEC 60851 規格群の“test number”
とが一致しているが，JIS C 3216 規格群では，“test number”の記載がないため，各箇条に適用する

試験方法を記載した。 

試験方法に関する規格とこの規格との間に相違のある場合は，この規格の規定を優先する。 

試験項目に，適用する公称導体径の規定がない場合は，全ての公称導体径に適用する。 

特に指定のない限り，全ての試験は，JIS Z 8703 に規定する温度 20 ℃±15 ℃及び相対湿度（65±20）%
の標準条件で実施する。試験を行う前に，試験片はこの標準状態に安定するまであらかじめ放置しておく。 

試験片は巻枠から採取する。このときに，線に張力を与えたり，不必要な曲げを与えたりしてはならな

い。試験片に損傷部分が含まれないことを確実にするため，各試験前に十分な長さの線を廃棄した後，試



4 
C 3215-0-2：0000  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

験片を採取する。 

3.2.2 巻線 

JIS C 3215 規格群で参照した巻線について記述する場合は，次の情報を記載する。 

－ 参照する JIS 

－ 公称導体寸法（ミリメートル：幅×厚さ） 

－ グレード 

－ 公称耐力の最小値及び最大値（公称耐力の記載は受渡当事者間の協議により決定してもよい。） 

例：JIS C 3215-17 – 4.00×1.00 グレード 1 RP0.2=120Nmm-2 

3.3 外観 

外観は，巻枠に巻かれた状態で通常視力で検査したとき，滑らかで一様の光沢があり，かつ，膨れ又は

異物があってはならない。 

4 寸法 

4.0A 一般 

寸法は，4.1～4.5 による。試験方法は，JIS C 3216-2 の箇条 3（寸法）による。なお，受渡当事者間の協

定によって，JA.1 及び JA.2 を適用してもよい。 

4.1 導体寸法 

推奨する平角導体の公称寸法（幅及び厚さ）は，ISO 3 の標準数 R20 及び標準数 R40 を用いる。 

標準寸法は，幅及び厚さに標準数 R20 を用いる。 

中間寸法は，幅及び厚さに標準数 R20 と標準数 R40 とを組み合わせて用いる。 

非標準寸法は，幅及び厚さに標準数 R40 を用いる。 

この規格の範囲は，次による。 

－ 幅 2.00 mm 以上 31.50 mm 以下 

－ 厚さ 0.80 mm 以上 10.00 mm 以下 

公称導体幅と公称導体厚さとの比は，1.4：1 以上 8：1 以下とする。 

寸法は，表 1 による。 

表 1 では，標準数 R20 による寸法を大きい文字で示している。 

公称断面積の標準寸法は，表 1 による。中間寸法は附属書 A に記載がある。 

注記 対応国際規格では，表 2（公称導体断面積の標準寸法）であるが，規格利用者の利便性を考慮し，

表 1 及び表 2 の表番号を入れ替え，表 1 とした。 
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表 1－公称導体断面積の標準寸法 

公

称

導

体

幅 

公称導体厚さ 

mm 
0.80 0.90 1.00 1.12 1.25 1.40 1.60 1.80 2.00 2.24 2.50 2.80 3.15 3.55 4.00 4.50 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00 9.00 10.0 

丸面取 a) 面取半径 0.5 mm 面取半径 0.65 mm 面取半径 0.80 mm 面取半径 1.0 mm 面取半径 1.25 mm 
2.00 1.463 1.626 1.785 2.025 2.285 2.585                  
2.24 1.655 1.842 2.025 2.294 2.585 2.921 3.369                 
2.50 1.863 2.076 2.285 2.585 2.910 3.285 3.785 4.137                
2.80 2.103 2.346 2.585 2.921 3.285 3.705 4.265 4.677 5.237               
3.15 2.383 2.661 2.935 3.331 3.723 4.195 4.825 5.307 5.937 6.693              
3.55 2.703 3.021 3.335 3.761 4.223 4.755 5.465 6.027 6.737 7.589 8.326             
4.00 3.063 3.426 3.785 4.265 4.785 5.385 6.185 6.837 7.637 8.597 9.451 10.65            
4.50 3.463 3.876 4.285 4.825 5.410 6.085 6.985 7.737 8.637 9.717 10.70 12.05 13.63           
5.00 3.863 4.326 4.785 5.385 6.035 6.785 7.785 8.637 9.637 10.84 11.95 13.45 15.20 17.20          
5.60 4.343 4.866 5.385 6.057 6.785 7.625 8.745 9.717 10.84 12.18 13.45 15.13 17.09 19.33 21.54         
6.30 4.903 5.496 6.085 6.841 7.660 8.605 9.865 10.98 12.24 13.75 15.20 17.09 19.30 21.82 24.34 27.49        
7.10  6.216 6.885 7.737 8.660 9.725 11.15 12.42 13.84 15.54 17.20 19.33 21.82 24.66 27.54 31.09 34.64       
8.00   7.785 8.745 9.785 10.99 12.59 14.04 15.64 17.56 19.45 21.85 24.65 27.85 31.14 35.14 39.14 43.94      
9.00    9.865 11.04 12.39 14.19 15.84 17.64 19.80 21.95 24.65 27.80 31.40 35.14 39.64 44.14 49.54 55.36     
10.0     12.29 13.79 15.79 17.64 19.64 22.04 24.45 27.45 30.95 34.95 39.14 44.14 49.14 55.14 61.66 69.66    
11.2      15.47 17.71 19.80 22.04 24.73 27.45 30.81 34.73 39.21 43.94 49.54 55.14 61.86 69.22 78.18 88.26   
12.5       19.79 22.14 24.64 27.64 30.70 34.45 38.83 43.83 49.14 55.39 61.64 69.14 77.41 87.41 98.66 111.2  
14.0        24.84 27.64 31.00 34.45 38.65 43.55 49.15 55.14 62.14 69.14 77.54 86.86 98.06 110.7 124.7 138.7 
16.0         31.64 35.48 39.45 44.25 49.85 56.25 63.14 71.14 79.14 88.74 99.46 112.3 126.7 142.7 158.7 
18.0          39.96 44.45 49.85 56.15 63.35 71.14 80.14 89.14 99.94 112.1 126.5 142.7 160.7 178.7 
20.0           49.45 55.45 62.45 70.45 79.14 89.14 99.14 111.1 124.7 140.7 158.7 178.7 198.7 
22.4            62.17 70.01 78.97 88.74 99.94 111.1 124.6 139.8 157.7 177.9 200.3 222.7 
25.0             78.20 88.20 99.14 111.6 124.1 139.1 156.2 176.2 198.7 223.7 248.7 
28.0              98.85 111.1 125.1 139.1 155.9 175.1 197.5 222.7 250.7 278.7 
31.5               125.1 140.9 156.6 175.5 197.1 222.3 250.7 282.2 313.7 

注 a) 公称導体厚さの 0.5 倍。 
 

規定外 
公称導体幅／公称導体厚さ：8/1 を超える 

規定外 
公称導体幅／公称導体厚さ：1.41/1 未満 
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4.2 導体寸法許容差 

導体寸法許容差は，表 2 に適合しなければならない。 

注記 対応国際規格では，表 1（導体寸法許容差）であるが，規格利用者の利便性を考慮し，表 1 及び

表 2 の表番号を入れ替え，表 2 とした。 

表 2－導体寸法許容差 
単位 mm 

公称導体幅及び厚さ 許容差 
を超え 以下 

－ 3.15 ±0.030 
3.15 6.30 ±0.050 
6.30 12.50 ±0.070 

12.50 16.00 ±0.100 
16.00 22.40 ±0.130 
22.40 31.50 ±0.150 

 

4.3 コーナの面取 

面取部の弧は，滑らかに平面部分とつながっているものとし，表面にとがった角，荒れ又は突起があっ

てはならない。 

導体の面取半径は，表 3 に適合しなければならない。 

面取半径の許容差は，±25 %とする。 
 

表 3－面取半径 
単位 mm 

公称導体厚さ 面取半径 
を超え 以下 

－ 1.00 公称導体厚さの 0.5 倍 
1.00 1.60 0.50 a) 
1.60 2.24 0.65 b) 
2.24 3.55 0.80 
3.55 5.60 1.00 
5.60 10.00 1.25 

注 a) 受渡当事者間の協定によって，公称導体幅が 4.8 mm を超えるも

のについては，面取半径を“公称導体厚さの 0.5 倍”にしてもよ

い。 
注 b) 受渡当事者間の協定によって，公称導体幅が 4.8 mm を超えるも

のについては，面取半径を“0.8 mm”にしてもよい。 
 

4.4 両側皮膜厚さ及び融着層両側皮膜厚さ 

4.4.1 両側皮膜厚さ 

幅方向（エッジワイズ）及び厚さ方向（フラットワイズ）の両側皮膜厚さは，表 4 に適合しなければな

らない。 
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表 4－両側皮膜厚さ 
単位 mm 

区分 両側皮膜厚さ 
最小 標準 最大 

グレード 1 0.06 0.085 0.11 
グレード 2 0.12 0.145 0.17 

4.4.2 融着層両側皮膜厚さ 

グレード 1B 及びグレード 2B の融着層両側皮膜厚さは，0.04 mm ± 0.01 mm とする。 

4.5 仕上り寸法 

4.5.1 公称仕上り寸法 

4.5.1.1 公称仕上り寸法（融着層なしの場合） 

公称仕上り寸法は，公称導体寸法及び公称両側皮膜厚さの合計とする。 

4.5.1.2 公称仕上り寸法（融着層ありの場合） 

公称仕上り寸法は，公称導体寸法，公称両側皮膜厚さ及び公称融着層両側皮膜厚さの合計とする。 

4.5.2 最小仕上り寸法 

4.5.2.1 最小仕上り寸法（融着層なしの場合） 

最小仕上り寸法は，最小導体寸法及び最小両側皮膜厚さの合計とする。 

4.5.2.2 最小仕上り寸法（融着層ありの場合） 

最小仕上り寸法は，最小導体寸法，最小両側皮膜厚さ及び最小融着層両側皮膜厚さの合計とする。 

4.5.3 最大仕上り寸法 

4.5.3.1 最大仕上り寸法（融着層なしの場合） 

最大仕上り寸法は，最大導体寸法及び最大両側皮膜厚さの合計とする。 

4.5.3.2 最大仕上り寸法（融着層ありの場合） 

最大仕上り寸法は，最大導体寸法，最大両側皮膜厚さ及び最大融着層両側皮膜厚さの合計とする。 

受渡当事者間の協定がある場合，附属書 JB に示すグレード 2 の特殊許容差を最小仕上り寸法及び最大

仕上り寸法に用いてもよい。 

5 導体抵抗 

使用する荒引銅線は，JIS C 3106，EN 1977，ISO 1190-1，ASTM B49-17 又は受渡当事者間の協定による。 
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導体抵抗は，次による。試験方法は，JIS C 3216-5 の箇条 3（導体抵抗）による。なお，受渡当事者間の

協定によって，JA.3 を適用してもよい。導体抵抗は，20 ℃における直流抵抗とする。 

測定は 0.5 %以上の精度の測定器で行う。最大抵抗値は，最小導体幅，最小導体厚さ及び最大面取半径か

ら求められる最小導体断面積，並びに表 6 の抵抗率から計算した値よりも小さくなければならない。 

測定は，1 回行う。 

6 伸び 

伸びは，公称耐力，塑性伸びが規定されていない場合，又は公称耐力，塑性伸びが 80 N/mm2 を必要とさ

れている場合は，表 5 の値に適合しなければならない。その他の場合は，参考として測定する。 
 

表 5－伸び 

公称導体厚さ 
mm 

最小伸び 
% 

を超え 以下 
－ 2.50 30 

2.50 5.60 32 
5.60 10.00 35 

 
公称耐力，又は塑性伸びが規定されている場合，測定される公称耐力は表 6 の範囲内でなければならな

い。 
 

表 6－耐力及び抵抗率 

耐力 最大抵抗率 
Ω･mm2/m 公称値 

N/mm2 
公差 

% 
80 -0～30 1/58 

120 -0～20 1/58 
150 -0～20 1/58 
180 -0～20 1/57.5 

 
耐力，塑性伸びは JIS Z 2241:2023 の箇条 13 の方法で測定する。特に指定のない場合は，0.2%（Rp0.2）

とする。 
顧客の要求がある場合は JIS Z 2241:2023 の箇条 10 で試験するその他の場合は，JIS C 3216-3 の 3.1

（伸び）によって試験する。 

7 軟らかさ（公称耐力 80 N/mm2 以下に適用） 

最大戻り角は，5 度を超えてはならない。試験方法は，JIS C 3216-3 の箇条 4（軟らかさ）による。 

8 可とう性及び密着性 

8.0A 一般 
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試験方法は，JIS C 3216-3 の箇条 5（可とう性及び密着性）による。 

8.1 可とう性（曲げ） 

表 7 に規定する径の丸棒に線を厚さ方向（フラットワイズ）及び幅方向（エッジワイズ）に曲げたとき，

皮膜に亀裂があってはならない。 
 

表 7－曲げ 

曲げの種類 公称導体寸法 丸棒の径 
フラットワイズ 厚さ － 厚さの 4 倍 
エッジワイズ 幅 10 mm 以下 幅の 4 倍 

10 mm 超 幅の 5 倍 

8.2 密着性 

線を 15 %又は破断まで，いずれか短い長さを伸長する。密着性の失われた部分の長さは，導体幅の 1 倍

以下でなければならない。 

9 耐熱衝撃 

線を厚さの 6 倍の径の丸棒にフラットワイズに曲げたとき，皮膜に亀裂があってはならない。最低試験

温度は，個別規格による。試験方法は，JIS C 3216-6 の箇条 3（耐熱衝撃）による。 

10 耐軟化 

耐軟化は，個別規格による。試験方法は，JIS C 3216-6 の箇条 4（耐軟化）による。 

11 耐摩耗 

耐摩耗は，適用しない。 

12 耐溶剤 

標準溶剤を用いて試験を行ったとき，硬度“H”の鉛筆で，皮膜の剝れがあってはならない。試験方法

は、JIS C 3216-4 の箇条 3（耐溶剤）による。 

13 絶縁破壊 

絶縁破壊は，次による。試験方法は，JIS C 3216-5 の箇条 4（絶縁破壊）による。なお，受渡当事者間の

協定によって，JA.4 を適用してもよい。 

線は，常温で試験したとき，試験片 5 本のうち，4 本以上は表 8 に適合しなければならない。残り 1 本

は，表 8 の値の 50 %よりも低い値であってはならない。 

顧客の要求があったとき，線は，高温で試験する。高温での試験は，附属書 JC を参照。 
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試験温度は，個別規格による。 
 

表 8－絶縁破壊電圧 

区分 最小絶縁破壊電圧 
（実効値） 

融着層なし 融着層あり 
常温 高温 常温 高温 

グレード 1 1 000 750 1 500 1 000 
グレード 2 2 000 1 500 2 500 2 000 

 

14 均一性 

均一性は，適用しない。 

15 温度指数 

温度指数の試験は，JIS C 3216-6 の箇条 5（温度指数）によって，平角線を用いて行う。 

購入業者から要求があれば，エナメル線の供給業者は線が要求温度指数を満足することを明らかにしな

ければならない。 

注記 1 温度指数は，ワニス含浸していないエナメル線で 20 000 時間外挿法による寿命であり，絶縁シス

テムの一部としての温度指数ではない。 

注記 2 温度指数は相当する温度（℃）での線の使用を必ずしも推奨するものではない。使用温度は，使

用機器に含まれる多くの要因に依存する。 

16 耐冷媒 

耐冷媒は，適用しない。 

17 はんだ付け性 

はんだ付け性は，適用しない。 

18 融着性 

融着性は，個別規格による。試験方法は，JIS C 3216-3 の箇条 7（融着性）による。 

19 誘電正接 

誘電正接は，個別規格による。試験方法は，JIS C 3216-5 の箇条 6（誘電正接）による。 

20 耐トランス油 
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耐トランス油は，個別規格による。試験方法は，JIS C 3216-4 の箇条 6（耐加水分解及び耐トランス油）

による。 

21 加熱減量 

加熱減量は，適用しない。 

22 ピンホール試験 

ピンホール試験は，適用しない。 

23 包装 

包装の種類は，線の特性（例えば，軟らかさ）に影響を与える可能性がある。したがって，包装（例え

ば，スプールのタイプ）は，受渡当事者間の協定による。 

線は，スプール又は容器に緩み及び／又はほつれがないように巻くものとし，受渡当事者間の協定のな

い限り，1 条を限度とする。1 条を超えるとき，容器中の継ぎ目位置のラベル表示は，受渡当事者間の協定

による。 

線を納入する場合，体積及び最大質量は，受渡当事者間の協定による。線の保護も受渡当事者間の協定

による。 

ラベルは，次の内容を含み，受渡当事者間の協定によって，個々の包装に表示する。 

a) 製造社名及び／又は商標 

b) 線及び絶縁の種類（例えば，製品名，記号及び／又は JIS 個別規格番号） 

c) 融着層（もしあれば） 

d) 公称耐力（受渡当事者間の協議によって省略してもよい。） 

e) 線の質量 

f) 線の公称導体寸法及び絶縁のグレード 

g) 製造年月 

h) 製造番号 
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附属書 A 
（参考） 

標準サイズ及び中間サイズに対する公称断面積 

表 A.1 は，標準サイズ及び中間サイズの公称断面積について記載したものである。 

表 A.1－公称断面積 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
2.00 0.80 a) 1.463 2.36 1.00 a) 2.145 

 0.85 a) 1.545  1.12 0.5 2.429 
 0.90 a) 1.626  1.25 0.5 2.735 
 0.95 a) 1.706  1.40 0.5 3.089 
 1.00 a) 1.785  1.60 0.5 3.561 
 1.06 0.5 1.905 2.40 0.80 a) 1.783 
 1.12 0.5 2.025  0.90 a) 1.986 
 1.18 0.5 2.145  1.00 a) 2.185 
 1.20 0.5 2.185  1.20 0.5 2.665 
 1.25 0.5 2.285  1.40 0.5 3.145 
 1.32 0.5 2.425  1.60 0.5 3.625 
 1.40 0.5 2.585 2.50 0.80 a) 1.863 

2.12 0.80 a) 1.559  0.85 a) 1.970 
 0.90 a) 1.734  0.90 a) 2.076 
 1.00 a) 1.905  0.95 a) 2.181 
 1.12 0.5 2.160  1.00 a) 2.285 
 1.25 0.5 2.435  1.06 0.5 2.435 
 1.40 0.5 2.753  1.12 0.5 2.585 

2.20 0.80 a) 1.622  1.18 0.5 2.736 
 0.90 a) 1.806  1.25 0.5 2.910 
 1.00 a) 1.985  1.32 0.5 3.085 
 1.20 0.5 2.425  1.40 0.5 3.285 
 1.40 0.5 2.865  1.50 0.5 3.535 

2.24 0.80 a) 1.655  1.60 0.5 3.785 
 0.85 a) 1.749  1.70 0.65 3.887 
 0.90 a) 1.842  1.80 0.65 4.137 
 0.95 a) 1.934 2.60 0.80 a) 1.942 
 1.00 a) 2.025  0.90 a) 2.166 
 1.06 0.5 2.160  1.00 a) 2.385 
 1.12 0.5 2.294  1.20 0.5 2.905 
 1.18 0.5 2.429  1.40 0.5 3.425 
 1.25 0.5 2.585  1.60 0.5 3.945 
 1.32 0.5 2.742  1.80 0.65 4.317 
 1.40 0.5 2.921 2.65 0.80 a) 1.983 
 1.50 0.5 3.145  0.90 a) 2.211 
 1.60 0.5 3.369  1.00 a) 2.435 

2.36 0.80 a) 1.751  1.12 0.5 2.753 
 0.90 a) 1.950  1.25 0.5 3.098 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
2.65 1.40 0.5 3.495 3.15 1.70 0.65 4.992 

 1.60 0.5 4.025  1.80 0.65 5.307 
 1.80 0.65 4.407  1.90 0.65 5.622 

2.80 0.80 a) 2.103  2.00 0.65 5.937 
 0.85 a) 2.225  2.12 0.65 6.315 
 0.90 a) 2.346  2.24 0.65 6.693 
 0.95 a) 2.466 3.20 0.80 a) 2.423 
 1.00 a) 2.585  0.90 a) 2.706 
 1.06 0.5 2.753  1.00 a) 2.985 
 1.12 0.5 2.921  1.20 0.5 3.625 
 1.18 0.5 3.089  1.40 0.5 4.265 
 1.20 0.5 3.145  1.60 0.5 4.905 
 1.25 0.5 3.285  1.80 0.65 5.397 
 1.32 0.5 3.481  2.00 0.65 6.037 
 1.40 0.5 3.705  2.20 0.65 6.677 
 1.50 0.5 3.985 3.35 0.80 a) 2.543 
 1.60 0.5 4.265  0.90 a) 2.841 
 1.70 0.65 4.397  1.00 a) 3.135 
 1.80 0.65 4.677  1.12 0.5 3.537 
 1.90 0.65 4.957  1.25 0.5 3.973 
 2.00 0.65 5.237  1.40 0.5 4.475 

3.00 0.80 a) 2.263  1.60 0.5 5.145 
 0.90 a) 2.526  1.80 0.65 5.667 
 1.00 a) 2.785  2.00 0.65 6.337 
 1.12 0.5 3.145  2.24 0.65 7.141 
 1.20 0.5 3.385 3.50 0.80 a) 2.663 
 1.25 0.5 3.535  0.90 a) 2.976 
 1.40 0.5 3.985  1.00 a) 3.285 
 1.60 0.5 4.585  1.20 0.5 3.985 
 1.80 0.65 5.037  1.40 0.5 4.685 
 2.00 0.65 5.637  1.60 0.5 5.385 

3.15 0.80 a) 2.383  1.80 0.65 5.937 
 0.85 a) 2.522  2.00 0.65 6.637 
 0.90 a) 2.661  2.20 0.65 7.337 
 0.95 a) 2.799  2.40 0.8 7.851 
 1.00 a) 2.935 3.55 0.80 a) 2.703 
 1.06 0.5 3.124  0.85 a) 2.862 
 1.12 0.5 3.313  0.90 a) 3.021 
 1.18 0.5 3.502  0.95 a) 3.179 
 1.25 0.5 3.723  1.00 a) 3.335 
 1.32 0.5 3.943  1.06 0.5 3.548 
 1.40 0.5 4.195  1.12 0.5 3.761 
 1.50 0.5 4.510  1.18 0.5 3.974 
 1.60 0.5 4.825  1.25 0.5 4.223 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
3.55 1.32 0.5 4.471 4.00 2.36 0.8 8.891 

 1.40 0.5 4.755  2.40 0.8 9.051 
 1.50 0.5 5.110  2.50 0.8 9.451 
 1.60 0.5 5.465  2.60 0.8 9.851 
 1.70 0.65 5.672  2.65 0.8 10.05 
 1.80 0.65 6.027  2.80 0.8 10.65 
 1.90 0.65 6.382 4.25 0.80 a) 3.263 
 2.00 0.65 6.737  0.90 a) 3.651 
 2.12 0.65 7.163  1.00 a) 4.035 
 2.24 0.65 7.589  1.12 0.5 4.545 
 2.36 0.8 7.829  1.25 0.5 5.098 
 2.50 0.8 8.326  1.40 0.5 5.735 

3.75 0.80 a) 2.863  1.60 0.5 6.585 
 0.90 a) 3.201  1.80 0.65 7.287 
 1.00 a) 3.535  2.00 0.65 8.137 
 1.12 0.5 3.985  2.24 0.65 9.157 
 1.25 0.5 4.473  2.50 0.8 10.08 
 1.40 0.5 5.035  2.80 0.8 11.35 
 1.60 0.5 5.785 4.50 0.80 a) 3.463 
 1.80 0.65 6.387  0.85 a) 3.670 
 2.00 0.65 7.137  0.90 a) 3.876 
 2.24 0.65 8.037  0.95 a) 4.081 
 2.50 0.8 8.826  1.00 a) 4.285 

4.00 0.80 a) 3.063  1.06 0.5 4.555 
 0.85 a) 3.245  1.12 0.5 4.825 
 0.90 a) 3.426  1.18 0.5 5.095 
 0.95 a) 3.606  1.20 0.5 5.185 
 1.00 a) 3.785  1.25 0.5 5.410 
 1.06 0.5 4.025  1.32 0.5 5.725 
 1.12 0.5 4.265  1.40 0.5 6.085 
 1.18 0.5 4.505  1.50 0.5 6.535 
 1.20 0.5 4.585  1.60 0.5 6.985 
 1.25 0.5 4.785  1.70 0.65 7.287 
 1.32 0.5 5.065  1.80 0.65 7.737 
 1.40 0.5 5.385  1.90 0.65 8.187 
 1.50 0.5 5.785  2.00 0.65 8.637 
 1.60 0.5 6.185  2.12 0.65 9.177 
 1.70 0.65 6.437  2.20 0.65 9.537 
 1.80 0.65 6.837  2.24 0.65 9.717 
 1.90 0.65 7.237  2.36 0.8 10.07 
 2.00 0.65 7.637  2.40 0.8 10.25 
 2.12 0.65 8.117  2.50 0.8 10.70 
 2.20 0.65 8.437  2.60 0.8 11.15 
 2.24 0.65 8.597  2.65 0.8 11.38 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
4.50 2.80 0.8 12.05 5.00 3.15 0.8 15.20 

 3.00 0.8 12.95  3.20 0.8 15.45 
 3.15 0.8 13.63  3.35 0.8 16.20 
 3.20 0.8 13.85  3.50 0.8 16.95 

4.75 0.80 a) 3.663  3.55 0.8 17.20 
 0.90 a) 4.101 5.30 0.80 a) 4.103 
 1.00 a) 4.535  0.90 a) 4.596 
 1.12 0.5 5.105  1.00 a) 5.085 
 1.25 0.5 5.723  1.12 0.5 5.721 
 1.40 0.5 6.435  1.25 0.5 6.410 
 1.60 0.5 7.385  1.40 0.5 7.205 
 1.80 0.65 8.188  1.60 0.5 8.265 
 2.00 0.65 9.137  1.80 0.65 9.177 
 2.24 0.65 10.28  2.00 0.65 10.24 
 2.50 0.8 11.33  2.24 0.65 11.51 
 2.80 0.8 12.75  2.50 0.8 12.70 
 3.15 0.8 14.41  2.80 0.8 14.29 

5.00 0.80 a) 3.863  3.15 0.8 16.15 
 0.85 a) 4.095  3.55 0.8 18.27 
 0.90 a) 4.326 5.50 0.80 a) 4.263 
 0.95 a) 4.556  0.90 a) 4.776 
 1.00 a) 4.785  1.00 a) 5.285 
 1.06 0.5 5.085  1.20 0.5 6.385 
 1.18 0.5 5.685  1.40 0.5 7.485 
 1.20 0.5 5.785  1.60 0.5 8.585 
 1.25 0.5 6.035  1.80 0.65 9.537 
 1.32 0.5 6.385  2.00 0.65 10.64 
 1.40 0.5 6.785  2.20 0.65 11.74 
 1.50 0.5 7.285  2.40 0.8 12.65 
 1.60 0.5 7.785  2.60 0.8 13.75 
 1.70 0.65 8.137  2.80 0.8 14.85 
 1.80 0.65 8.637  3.00 0.8 14.95 
 1.90 0.65 9.137  3.20 0.8 17.05 
 2.00 0.65 9.637  3.50 0.8 18.70 
 2.12 0.65 10.24 5.60 0.80 a) 4.343 
 2.20 0.65 10.64  0.85 a) 4.605 
 2.24 0.65 10.84  0.90 a) 4.866 
 2.36 0.8 11.25  0.95 a) 5.126 
 2.40 0.8 11.45  1.00 a) 5.385 
 2.50 0.8 11.95  1.06 0.5 5.721 
 2.60 0.8 12.45  1.12 0.5 6.057 
 2.65 0.8 12.70  1.18 0.5 6.393 
 2.80 0.8 13.45  1.25 0.5 6.785 
 3.00 0.8 14.45  1.32 0.5 7.177 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
5.60 1.40 0.5 7.625 6.30 0.95 a) 5.791 

 1.50 0.5 8.185  1.00 a) 6.085 
 1.60 0.5 8.745  1.06 0.5 6.463 
 1.70 0.65 9.157  1.12 0.5 6.841 
 1.80 0.65 9.717  1.18 0.5 7.219 
 1.90 0.65 10.28  1.25 0.5 7.660 
 2.00 0.65 10.84  1.32 0.5 8.101 
 2.12 0.65 11.51  1.40 0.5 8.605 
 2.24 0.65 12.18  1.50 0.5 9.235 
 2.36 0.8 12.67  1.60 0.5 9.865 
 2.50 0.8 13.45  1.70 0.65 10.35 
 2.65 0.8 14.29  1.80 0.65 10.98 
 2.80 0.8 15.13  1.90 0.65 11.61 
 3.00 0.8 16.25  2.00 0.65 12.24 
 3.15 0.8 17.09  2.12 0.65 12.99 
 3.35 0.8 18.21  2.24 0.65 13.75 
 3.55 0.8 19.33  2.36 0.8 14.32 
 3.75 1.0 20.14  2.50 0.8 15.20 
 4.00 1.0 21.54  2.65 0.8 16.15 

6.00 0.80 a) 4.663  2.80 0.8 17.09 
 0.90 a) 5.266  3.00 0.8 18.35 
 1.00 a) 5.785  3.15 0.8 19.30 
 1.12 0.5 6.505  3.35 0.8 20.56 
 1.20 0.5 6.985  3.55 0.8 21.82 
 1.25 0.5 7.285  3.75 1.0 22.77 
 1.40 0.5 8.185  4.00 1.0 24.34 
 1.60 0.5 9.385  4.25 1.0 25.92 
 1.80 0.65 10.44  4.50 1.0 27.49 
 2.00 0.65 11.64 6.50 1.00 a) 6.285 
 2.20 0.65 12.84  1.20 0.5 7.585 
 2.24 0.65 13.08  1.40 0.5 8.885 
 2.40 0.8 13.85  1.60 0.5 10.19 
 2.50 0.8 14.45  1.80 0.65 11.34 
 2.60 0.8 15.05  2.00 0.65 12.64 
 2.80 0.8 16.25  2.20 0.65 13.94 
 3.00 0.8 17.45  2.40 0.8 15.05 
 3.15 0.8 18.35  2.60 0.8 16.35 
 3.20 0.8 18.65  2.80 0.8 17.65 
 3.50 0.8 20.45  3.00 0.8 18.95 
 3.55 0.8 20.75  3.20 0.8 20.25 
 4.00 1.0 23.14  3.50 0.8 22.20 

6.30 0.80 a) 4.903 6.70 0.90 a) 5.856 
 0.85 a) 5.200  1.00 a) 6.485 
 0.90 a) 5.496  1.12 0.5 7.289 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
6.70 1.25 0.5 8.160 7.10 2.65 0.8 18.27 

 1.40 0.5 9.165  2.80 0.8 19.33 
 1.60 0.5 10.51  3.00 0.8 20.75 
 1.80 0.65 11.70  3.15 0.8 21.82 
 2.00 0.65 13.04  3.35 0.8 23.24 
 2.24 0.65 14.65  3.55 0.8 24.66 
 2.50 0.8 16.20  3.75 1.0 25.77 
 2.80 0.8 18.21  4.00 1.0 27.54 
 3.15 0.8 20.56  4.25 1.0 29.32 
 3.55 0.8 23.24  4.50 1.0 31.09 
 4.00 1.0 25.94  4.75 1.0 32.87 
 4.50 1.0 29.29  5.00 1.0 34.64 

7.00 1.00 a) 6.785 7.50 1.00 a) 7.285 
 1.20 0.5 8.185  1.12 0.5 8.185 
 1.40 0.5 9.585  1.20 0.5 8.785 
 1.60 0.5 10.985  1.25 0.5 9.160 
 1.80 0.65 12.24  1.40 0.5 10.29 
 2.00 0.65 13.64  1.60 0.5 11.79 
 2.20 0.65 15.04  1.80 0.65 13.14 
 2.40 0.8 16.25  2.00 0.65 14.64 
 2.60 0.8 17.65  2.20 0.65 16.14 
 2.80 0.8 19.05  2.24 0.65 16.44 
 3.00 0.8 20.45  2.40 0.8 17.45 
 3.20 0.8 21.85  2.50 0.8 18.20 
 3.50 0.8 23.95  2.60 0.8 18.95 

7.10 0.90 a) 6.216  2.80 0.8 20.45 
 0.95 a) 6.551  3.00 0.8 21.95 
 1.00 a) 6.885  3.15 0.8 23.08 
 1.06 0.5 7.311  3.20 0.8 23.45 
 1.12 0.5 7.737  3.50 0.8 25.70 
 1.18 0.5 8.163  3.55 0.8 26.08 
 1.25 0.5 8.660  4.00 1.0 29.14 
 1.32 0.5 9.157  4.50 1.0 32.89 
 1.40 0.5 9.725  5.00 1.0 36.64 
 1.50 0.5 10.44 8.00 1.00 a) 7.785 
 1.60 0.5 11.15  1.06 0.5 8.265 
 1.70 0.65 11.71  1.12 0.5 8.745 
 1.80 0.65 12.42  1.18 0.5 9.225 
 1.90 0.65 13.13  1.20 0.5 9.385 
 2.00 0.65 13.84  1.25 0.5 9.785 
 2.12 0.65 14.69  1.32 0.5 10.35 
 2.24 0.65 15.54  1.40 0.5 10.99 
 2.36 0.8 16.21  1.50 0.5 11.79 
 2.50 0.8 17.20  1.60 0.5 12.59 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
8.00 1.70 0.65 13.24 8.50 3.55 0.8 29.63 

 1.80 0.65 14.04  4.00 1.0 33.14 
 1.90 0.65 14.84  4.50 1.0 37.39 
 2.00 0.65 15.64  5.00 1.0 41.64 
 2.12 0.65 16.60  5.60 1.0 46.74 
 2.20 0.65 17.24 9.00 1.12 0.5 9.865 
 2.24 0.65 17.56  1.18 0.5 10.41 
 2.36 0.8 18.33  1.20 0.5 10.58 
 2.40 0.8 18.65  1.25 0.5 11.04 
 2.50 0.8 19.45  1.32 0.5 11.67 
 2.60 0.8 20.25  1.40 0.5 12.39 
 2.65 0.8 20.65  1.50 0.5 13.29 
 2.80 0.8 21.85  1.60 0.5 14.19 
 3.00 0.8 23.45  1.70 0.65 14.94 
 3.15 0.8 24.65  1.80 0.65 15.84 
 3.20 0.8 25.05  1.90 0.65 16.74 
 3.35 0.8 26.25  2.00 0.65 17.64 
 3.50 0.8 27.45  2.20 0.65 19.44 
 3.55 0.8 27.85  2.24 0.65 19.80 
 3.75 1.0 29.14  2.36 0.8 20.69 
 4.00 1.0 31.14  2.40 0.8 21.05 
 4.25 1.0 33.14  2.50 0.8 21.95 
 4.50 1.0 35.14  2.60 0.8 22.85 
 4.75 1.0 37.14  2.65 0.8 23.30 
 5.00 1.0 39.14  2.80 0.8 24.65 
 5.30 1.0 41.54  3.00 0.8 26.45 
 5.60 1.0 43.94  3.15 0.8 27.80 

8.50 1.12 0.5 9.305  3.20 0.8 28.25 
 1.20 0.5 9.985  3.35 0.8 29.60 
 1.25 0.5 10.41  3.50 0.8 30.95 
 1.40 0.5 11.69  3.55 0.8 31.40 
 1.60 0.5 13.39  3.75 1.0 32.89 
 1.80 0.65 14.94  4.00 1.0 35.14 
 2.00 0.65 16.64  4.25 1.0 37.39 
 2.20 0.65 18.33  4.50 1.0 39.64 
 2.24 0.65 18.68  4.75 1.0 41.89 
 2.40 0.8 19.85  5.00 1.0 44.14 
 2.50 0.8 20.70  5.30 1.0 46.84 
 2.60 0.8 21.55  5.60 1.0 49.54 
 2.80 0.8 23.25 9.50 1.20 0.5 11.19 
 3.00 0.8 24.95  1.25 0.5 11.66 
 3.15 0.8 26.23  1.40 0.5 13.09 
 3.20 0.8 26.65  1.60 0.5 14.99 
 3.50 0.8 29.20  1.80 0.65 16.74 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
9.50 2.00 0.65 18.64 10.00 4.75 1.0 46.64 

 2.20 0.65 20.54  5.00 1.0 49.14 
 2.24 0.65 20.92  5.30 1.0 52.14 
 2.40 0.8 22.25  5.60 1.0 55.14 
 2.50 0.8 23.20 10.60 1.40 0.5 14.63 
 2.60 0.8 24.15  1.60 0.5 16.75 
 2.80 0.8 26.05  1.80 0.65 18.72 
 3.00 0.8 27.95  2.00 0.65 20.84 
 3.15 0.8 29.38  2.24 0.65 23.38 
 3.20 0.8 29.85  2.50 0.8 25.95 
 3.50 0.8 32.70  2.80 0.8 29.13 
 3.55 0.8 33.18  3.15 0.8 32.84 
 4.00 1.0 37.14  3.55 0.8 37.08 
 4.50 1.0 41.89  4.00 1.0 41.54 
 5.00 1.0 46.64  4.50 1.0 46.84 
 5.60 1.0 52.34  5.00 1.0 52.14 

10.00 1.25 0.5 12.29  5.60 1.0 58.50 
 1.32 0.5 12.99 11.00 1.40 0.5 15.19 
 1.40 0.5 13.79  1.60 0.5 17.36 
 1.50 0.5 14.79  1.80 0.65 20.92 
 1.60 0.5 15.79  2.00 0.65 23.20 
 1.70 0.65 16.64  2.20 0.65 23.84 
 1.80 0.65 17.64  2.40 0.8 25.85 
 1.90 0.65 18.64  2.60 0.8 28.05 
 2.00 0.65 19.64  2.80 0.8 30.25 
 2.12 0.65 20.84  3.00 0.8 32.45 
 2.20 0.65 21.64  3.20 0.8 34.65 
 2.24 0.65 22.04  3.50 0.8 37.95 
 2.36 0.8 23.05 11.20 1.40 0.5 15.47 
 2.40 0.8 23.45  1.50 0.5 16.59 
 2.50 0.8 24.45  1.60 0.5 17.71 
 2.60 0.8 25.45  1.70 0.65 18.68 
 2.65 0.8 25.95  1.80 0.65 19.80 
 2.80 0.8 27.45  1.90 0.65 20.92 
 3.00 0.8 29.45  2.00 0.65 22.04 
 3.15 0.8 30.95  2.12 0.65 23.38 
 3.20 0.8 31.45  2.24 0.65 24.73 
 3.35 0.8 32.95  2.36 0.8 25.88 
 3.50 0.8 34.45  2.50 0.8 27.45 
 3.55 0.8 34.95  2.65 0.8 29.13 
 3.75 1.0 36.64  2.80 0.8 30.81 
 4.00 1.0 39.14  3.00 0.8 33.05 
 4.25 1.0 41.64  3.15 0.8 34.73 
 4.50 1.0 44.14  3.35 0.8 36.97 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
11.20 3.55 0.8 39.21 12.50 3.35 0.8 41.33 

 3.75 1.0 41.14  3.55 0.8 43.83 
 4.00 1.0 43.94  3.75 1.0 46.02 
 4.25 1.0 46.74  4.00 1.0 49.14 
 4.50 1.0 49.54  4.25 1.0 52.27 
 4.75 1.0 52.34  4.50 1.0 55.39 
 5.00 1.0 55.14  4.75 1.0 58.52 
 5.30 1.0 58.50  5.00 1.0 61.64 
 5.60 1.0 61.86  5.30 1.0 65.39 

11.80 1.60 0.5 18.67  5.60 1.0 69.14 
 1.80 0.65 20.88 13.00 1.80 0.65 23.04 
 2.00 0.65 23.24  2.00 0.65 25.64 
 2.24 0.65 26.07  2.20 0.65 25.64 
 2.50 0.8 28.95  2.40 0.8 30.65 
 2.80 0.8 32.49  2.60 0.8 33.25 
 3.15 0.8 36.62  2.80 0.8 35.85 
 3.55 0.8 41.34  3.00 0.8 38.45 
 4.00 1.0 46.34  3.20 0.8 41.05 
 4.50 1.0 52.24  3.50 0.8 44.95 
 5.00 1.0 58.14 13.20 1.80 0.65 23.40 
 5.60 1.0 65.22  2.00 0.65 26.04 

12.00 1.60 0.5 18.99  2.24 0.65 29.21 
 1.80 0.65 21.24  2.50 0.8 32.45 
 2.00 0.65 23.64  2.80 0.8 36.41 
 2.20 0.65 26.04  3.15 0.8 41.03 
 2.40 0.8 28.25  3.55 0.8 46.31 
 2.60 0.8 28.25  4.00 1.0 51.94 
 2.80 0.8 30.25  4.50 1.0 58.54 
 3.00 0.8 35.45  5.00 1.0 65.14 
 3.20 0.8 37.85  5.60 1.0 73.06 
 3.50 0.8 41.45 14.00 1.80 0.65 24.84 

12.50 1.60 0.5 19.79  1.90 0.65 26.24 
 1.70 0.65 20.89  2.00 0.65 27.64 
 1.80 0.65 22.14  2.12 0.65 29.32 
 1.90 0.65 23.39  2.20 0.65 30.44 
 2.00 0.65 24.64  2.24 0.65 31.00 
 2.12 0.65 26.14  2.36 0.8 32.49 
 2.24 0.65 27.64  2.40 0.8 33.05 
 2.36 0.8 28.95  2.50 0.8 34.45 
 2.50 0.8 30.70  2.60 0.8 35.85 
 2.65 0.8 32.58  2.65 0.8 36.55 
 2.80 0.8 34.45  2.80 0.8 38.65 
 3.00 0.8 36.95  3.00 0.8 41.45 
 3.15 0.8 38.83  3.15 0.8 43.55 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
14.00 3.20 0.8 44.25 16.00 3.55 0.8 56.25 

 3.35 0.8 46.35  3.75 1.0 59.14 
 3.50 0.8 48.45  4.00 1.0 63.14 
 3.55 0.8 49.15  4.50 1.0 71.14 
 3.75 1.0 51.64  4.75 1.0 75.14 
 4.00 1.0 55.14  5.00 1.0 79.14 
 4.25 1.0 58.64  5.30 1.0 83.94 
 4.50 1.0 62.14  5.60 1.0 88.74 
 4.75 1.0 65.64 17.00 2.24 0.8 37.72 
 5.00 1.0 69.14  2.50 0.8 41.95 
 5.30 1.0 73.34  2.80 0.8 47.05 
 5.60 1.0 77.54  3.15 0.8 63.00 

15.00 2.00 0.65 29.64  3.55 0.8 59.80 
 2.20 0.65 32.64  4.00 1.0 67.14 
 2.24 0.65 33.24  4.50 1.0 75.64 
 2.40 0.8 35.45  5.00 1.0 84.14 
 2.50 0.8 36.95  5.60 1.0 94.34 
 2.60 0.8 38.45  6.30 1.25 105.8 
 2.80 0.8 41.45  7.10 1.25 119.4 
 3.00 0.8 44.45  8.00 1.25 134.7 
 3.15 0.8 46.70  9.00 1.25 151.7 
 3.20 0.8 47.45  10.0 1.25 168.7 
 3.50 0.8 51.95 18.00 2.36 0.8 41.93 
 3.55 0.8 52.70  2.50 0.8 44.45 
 4.00 1.0 59.14  2.65 0.8 47.15 
 4.50 1.0 66.64  2.80 0.8 49.85 
 5.00 1.0 74.14  3.00 0.8 53.45 
 5.60 1.0 83.14  3.15 0.8 56.15 

16.00 2.00 0.65 31.64  3.35 0.8 59.75 
 2.12 0.65 33.56  3.55 0.8 63.35 
 2.20 0.65 34.84  3.75 1.0 66.64 
 2.24 0.65 35.48  4.00 1.0 71.14 
 2.36 0.8 37.21  4.25 1.0 75.54 
 2.40 0.8 37.85  4.50 1.0 80.14 
 2.50 0.8 39.45  4.75 1.0 84.64 
 2.60 0.8 41.05  5.00 1.0 89.14 
 2.65 0.8 41.85  5.30 1.0 94.54 
 2.80 0.8 44.25  5.60 1.0 99.94 
 3.00 0.8 47.45  6.00 1.25 106.7 
 3.15 0.8 49.85  6.30 1.25 112.1 
 3.20 0.8 50.65  6.70 1.25 119.3 
 3.35 0.8 53.05  7.10 1.25 126.5 
 3.50 0.8 55.45  7.50 1.25 133.7 
 3.55 0.8 56.25  8.00 1.25 142.7 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
18.00 8.50 1.25 151.7 21.20 3.55 0.8 74.71 

 9.00 1.25 160.7  4.00 1.0 83.94 
 9.50 1.25 169.7  4.50 1.0 94.54 
 10.0 1.25 178.7  5.00 1.0 105.1 

19.00 2.50 0.8 46.95  5.60 1.0 117.9 
 2.80 0.8 52.65  6.30 1.25 132.2 
 3.15 0.8 59.30  7.10 1.25 149.2 
 3.55 0.8 66.90  8.00 1.25 168.3 
 4.00 1.0 75.14  9.00 1.25 189.5 
 4.50 1.0 84.64  10.0 1.25 210.7 
 5.00 1.0 94.14 22.40 2.80 0.8 62.17 
 5.60 1.0 105.5  3.00 0.8 66.65 
 6.30 1.25 118.4  3.15 0.8 70.01 
 7.10 1.25 133.6  3.35 0.8 74.49 
 8.00 1.25 150.7  3.55 0.8 78.97 
 9.00 1.25 169.7  3.75 1.0 83.14 
 10.0 1.25 188.7  4.00 1.0 88.74 

20.00 2.50 0.8 49.45  4.25 1.0 94.34 
 2.65 0.8 52.45  4.50 1.0 99.94 
 2.80 0.8 55.45  4.75 1.0 105.5 
 3.00 0.8 59.45  5.00 1.0 111.1 
 3.15 0.8 62.45  5.30 1.0 117.9 
 3.35 0.8 66.45  5.60 1.0 124.6 
 3.55 0.8 70.45  6.00 1.25 133.1 
 3.75 1.0 74.14  6.30 1.25 139.8 
 4.00 1.0 79.14  6.70 1.25 148.7 
 4.25 1.0 84.14  7.10 1.25 157.7 
 4.50 1.0 89.14  7.50 1.25 166.7 
 4.75 1.0 94.14  8.00 1.25 177.9 
 5.00 1.0 99.14  8.50 1.25 189.1 
 5.30 1.0 105.1  9.00 1.25 200.3 
 5.60 1.0 111.1  9.50 1.25 211.5 
 6.00 1.25 118.7  10.0 1.25 222.7 
 6.30 1.25 124.7 23.60 3.15 0.8 73.79 
 6.70 1.25 132.7  3.55 0.8 83.23 
 7.10 1.25 140.7  4.00 1.0 93.54 
 7.50 1.25 148.7  4.50 1.0 105.3 
 8.00 1.25 158.7  5.00 1.0 117.1 
 8.50 1.25 168.7  5.60 1.0 131.3 
 9.00 1.25 178.7  6.30 1.25 147.3 
 9.50 1.25 188.7  7.10 1.25 166.2 
 10.0 1.25 198.7  8.00 1.25 187.5 

21.20 2.80 0.8 58.81  9.00 1.25 211.1 
 3.15 0.8 66.23  10.0 1.25 234.7 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 A.1－公称断面積（続き） 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 

公称 
導体幅 

mm 

公称 
導体厚さ 

mm 

面取半径 
 

mm 

公称 
断面積 

mm2 
25.00 3.15 0.8 78.20 28.00 7.50 1.25 208.7 

 3.35 0.8 83.20  8.00 1.25 222.7 
 3.55 0.8 88.20  8,50 1.25 236.7 
 3.75 1.0 92.89  9.00 1.25 250.7 
 4.00 1.0 99.14  9.50, 1.25 264.7 
 4.25 1.0 105.4  10.0 1.25 278.7 
 4.50 1.0 111.6 30.00 4.00 1.0 119.1 
 4.75 1.0 117.9  4.50 1.0 134.1 
 5.00 1.0 124.1  5.00 1.0 149.1 
 5.30 1.0 131.6  5.60 1.0 167.1 
 5.60 1.0 139.1  6.30 1.25 187.7 
 6.00 1.25 148.7  7.10 1.25 211.7 
 6.30 1.25 156.2  8.00 1.25 238.7 
 6.70 1.25 166.2  9.00 1.25 268.7 
 7.10 1.25 176.2  10.0 1.25 298.7 
 7.50 1.25 186.2 31.50 4.00 1.0 125.1 
 8.00 1.25 198.7  4.25 1.0 133.0 
 8.50 1.25 211.2  4.50 1.0 140.9 
 9.00 1.25 223.7  4.75 1.0 148.8 
 9.50 1.25 236.2  5.00 1.0 156.6 
 10.0 1.25 248.7  5.30 1.0 166.1 

26.50 3.55 0.8 93.53  5.60 1.0 175.5 
 4.00 1.0 105.1  6.00 1.25 187.7 
 4.50 1.0 118.4  6.30 1.25 197.1 
 5.00 1.0 131.6  6.70 1.25 209.7 
 5.60 1.0 147.5  7.10 1.25 222.3 
 6.30 1.25 165.6  7.50 1.25 234.9 
 7.10 1.25 186.8  8.00 1.25 250.7 
 8.00 1.25 210.7  8.50 1.25 266.4 
 9.00 1.25 237.2  9.00 1.25 282.2 
 10.0 1.25 263.7  9.50 1.25 297.9 

28.00 3.55 0.8 98,85  10.0 1.25 313.7 
 3.75 1.0 104.1     
 4.00 1.0 111.1     
 4.25 1.0 118.1     
 4.50 1.0 125.1     
 4.75 1.0 132.1     
 5.00 1.0 139.1     
 5.30 1.0 147.5     
 5.60 1.0 155.9     
 6.00 1.25 166.7     
 6.30 1.25 175.1     
 6.70 1.25 186.3     
 7.10 1.25 197.5 注 a) 公称導体厚さの 0.5 倍 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

附属書 JA 
（規定） 
代替特性 

 

この附属書は，本体の対応する箇条を補足するものであり，本体で規定する箇条に対し，置き換えて適

用が可能な規格値について規定する。 

注記 この附属書で規定する規格値は，この規格を IEC 60317-0-2 に整合させるに当たり，この内容に

よって大きな変更となり市場の混乱が予想される事項について，完全整合化に向けた経過措置と

して，JIS C 3202:1994 に従った規格値を併記したものである。 

 

JA.1 寸法 

公称導体寸法及びその許容差，導体幅方向の最小皮膜厚さ，導体厚さ方向の最小皮膜厚さ並びに最大仕

上り厚さは，表 JA.1 に適合しなければならない。試験方法は，JIS C 3216-2 の JA.1（寸法）による。 

JA.2 面取半径 

面取半径は，表 JA.2 に適合しなければならない。試験方法は，JIS C 3216-2 の箇条 3（寸法）による。 

JA.3 導体抵抗 

導体抵抗は，表 JA.3 に適合しなければならない。試験方法は，JIS C 3216-5 の箇条 3（導体抵抗）によ

る。 

JA.4 絶縁破壊 

絶縁破壊電圧値は，2 000 V とする。試験方法は，JIS C 3216-5 の JA.1（絶縁破壊）による。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

表 JA.1－寸法 
単位 mm 

公称導体厚さ 
及び許容差 

公称導体幅及び許容差 
2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 11 12 13 14 15 16 幅方向の最小

皮膜厚さ 
（片側） 

±0.050 ±0.070 ±0.100 ±0.150 

0.80 ±0.035 － 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 － － － － － － － － － － － － － － 0.020 
0.90  1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.11 1.11 － － － － － － － － － － － － － －  
1.0  1.19 11.9 11.9 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 － － － － － － － － － －  
1.2 ±0.050 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 － － － － － － － 0.025 
1.4  1.60 1.60 1.60 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63  
1.6  1.80 1.80 1.80 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83  
1.8  2.00 2.00 2.00 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03  
2.0  － 2.20 2.20 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23  
2.2  － － 2.40 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43  
2.4  － － － 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63  
2.6 ±0.070 － － － － 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 0.03 
2.8  － － － － － 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05  
3.0  － － － － － － 3.23 3.23 3.23 3.23 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25  
3.2  － － － － － － － 3.43 3.43 3.43 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45  
3.5  － － － － － － － － 3.73 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75  

厚さ方向の最小 
皮膜厚さ（片

側） 

0.030 0.035  

 

表 JA.2－面取半径 
単位 mm 

公称導体厚さ 面取半径（約） 
0.8 以上 1.2 未満 0.4 
1.2 以上 2.6 未満 0.6 
2.6 以上 3.5 以下 0.8 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

 

 

表 JA.3－最大導体抵抗 
単位 10－3 /m（20 ℃） 

公称導体 
厚さ 
mm 

公称導体幅 
mm 

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 
0.80 － 11.349 10.310 9.526 8.783 8.148 7.599 6.901 5.985 5.283 4.759 4.304 3.929 － － － － － － － － － － － － － － 

0.90 11.129 10.010 9.096 8.406 7.752 7.192 6.708 6.093 5.285 4.667 4.204 3.803 3.472 － － － － － － － － － － － － － － 

1.0 9.884 8.899 8.093 7.483 6.904 6.409 5.980 5.434 4.717 4.167 3.755 3.423 3.103 2.855 2.644 2.462 2.303 － － － － － － － － － － 

1.2 8.802 7.877 7.128 6.566 6.037 5.587 5.200 4.710 4.073 3.584 3.222 2.909 2.652 2.436 2.253 2.096 1.959 1.839 1.733 1.638 － － － － － － － 

1.4 7.420 6.648 6.021 5.550 5.106 4.728 4.402 3.990 3.451 3.040 2.734 2.470 2.252 2.069 1.914 1.781 1.665 1.563 1.473 1.393 1.327 1.202 1.099 1.012 0.938 0.873 0.818 

1.6 6.354 5.102 5.172 4.773 4.395 4.073 3.795 3.443 2.982 2.629 2.366 2.139 1.951 1.794 1.660 1.545 1.444 1.356 1.278 1.209 1.153 1.044 0.955 0.879 0.815 0.759 0.711 

1.8 5.555 4.992 4.533 4.186 3858 3.578 3.336 3.028 2.625 2.316 2.086 1.886 1.721 1.583 1.465 1.364 1.276 1.198 1.129 1.068 1.018 0.923 0.844 0.777 0.721 0.671 0.629 

2.0 － 4.440 4.077 3.728 3.438 3.190 2.975 2.703 2.344 2.070 1.865 1.687 1.540 1.417 1.312 1.221 1.142 1.073 1.011 0.957 0.912 0.827 0.756 0.697 0.646 0.602 0.563 

2.2 － － 3.635 3.360 3.101 2.873 2.685 2.440 2.118 1871 1.686 1.526 1.393 1.282 1.187 1.105 1.034 0.971 0.916 0.866 0.826 0.749 0.685 0.631 0.585 0.545 0.511 

2.4 － － － 3.059 2.823 2.622 2.447 2.224 1.931 1.707 1.539 1.393 1.272 1.170 1.084 1.009 0.944 0.887 0.837 0.792 0.755 0.684 0.626 0.562 0.535 0.498 0.467 

2.6 － － － － 2.712 2.512 2.340 2.121 1.835 1.618 1.455 1.315 1.199 1.102 1.020 0.949 0.887 0.833 0.785 0.742 0.707 0.641 0.586 0.539 0.500 0.466 0.436 

2.8 － － － － － 2.314 2.156 1.956 1.694 1.493 1.344 1.215 1.108 1.019 0.943 0.877 0.820 0.770 0.726 0.687 0.655 0.597 0.542 0.499 0.463 0.431 0.404 

3.0 － － － － － － 2.000 1.815 1.572 1.387 1.249 1.129 1.030 0.947 0.877 0.816 0.763 0.717 0.675 0.639 0.609 0.552 0.505 0.465 0.431 0.401 0.376 

3.2 － － － － － － － 1.693 1.467 1.295 1.166 1.054 0.962 0.885 0.819 0.762 0.713 0.670 0.631 0.597 0.569 0.516 0.472 0.435 0.403 0.375 0.351 

3.5 － － － － － － － － 1.333 1.177 1.060 0.959 0.876 0.806 0.746 0.694 0.649 0.610 0.575 0.544 0.519 0.470 0.430 0.396 0.367 0.342 0.320 

注記 導電率は，100 %として算出したもの。 
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附属書 JB 
（規定） 

特殊許容差 

 

表 JB.1 は，特殊許容差について規定したものである。 
 

表 JB.1－公称仕上り寸法の許容差 
単位 mm 

公称導体幅又は公称導体厚さ グレード 2 の公称仕上り寸法の許容差 
を超え 以下 幅 厚さ 

－ 2.00 － ±0.03 
2.00 3.15 ±0.06 ±0.03 
3.15 5.60 ±0.06 ±0.05 
5.60 6.30 ±0.06 － 
6.30 12.50 ±0.08 － 

12.50 16.00 ±0.10 － 
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附属書 JC 
（参考） 

高温中破壊試験 

 

この附属書に要求事項はない。 

試験方法は，JIS C 3216-5 の 4.7.2（高温中試験）を参照。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考文献 

JIS C 3202:1994 エナメル線 

JIS Z 8601 標準数 

IEC 60172，Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding 
wires 
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附属書 JD 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS C 3215-0-2 IEC 60317-0-2:2020，（MOD） 
 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

3.2.1 3.2.1 変更 我が国の環境条件に合わせ，JIS Z 8703 に

従って温度 20 ℃±15 ℃，相対湿度(65±
20) %とした。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

3.2.2 3.2.2 選択 我が国において耐力の測定は，一般的に行

われていないため，公称耐力の記載は，受渡

当事者間の協議により選択してもよいこと

とした。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

4 4 選択 我が国における市場の実態を踏まえ，受渡

当事者間の協定によって，附属書 JA を選択

してもよいこととした。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

4.1 4.1 追加 規格外のサイズは R40 による幅と厚さとの

組合せである旨を追加した。 
我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 
4.5.3 4.5.3 追加 受渡当事者間の協定がある場合，附属書 JB

に示すグレード 2 の特殊許容差を最小仕上

り寸法及び最大仕上り寸法に用いてもよい

旨を追加した。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

5 5 選択 我が国における市場の実態を踏まえ，使用

する荒引銅線は，JIS C 3106 又は受渡当事

者間の協議による仕様でもよいこととし

た。 
また，我が国における市場の実態を踏まえ，

導体抵抗は，受渡当事者間の協定によって，

附属書 JA を選択してもよいこととした。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

10 10 変更 対応国際規格では，要求事項は検討中とな

っているが，我が国では従来から用いられ

てるため，個別規格による旨を追記した。 

次回改訂時に，IEC へ提

案を検討する。 

13 13 選択 我が国における市場の実態を踏まえ，経過

処置として，受渡当事者間の協定によって，

附属書 JA を選択してもよいこととした。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

15 15 選択 我が国における測定の実態を踏まえ，受渡

当事者間の協定によって，JIS C 3216-6 の

JA.3 の試験方法を選択してもよいこととし

た。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

23 30 選択 我が国において耐力の測定は，一般的に行

われていないため。細別 d)の公称耐力の表

示は，受渡当事者間の協議により決定して

もよいこととした。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

23 30 追加 我が国における市場の実態を踏まえ，“h) 我が国固有の状況ため，
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製造番号”を追加した。 IEC には提案しない。 
附属書 A 
 

附属書 A 追加 表 A.1 において，我が国における市場の実

態を踏まえ，経過処置として，我が国で普及

している標準サイズを追加した。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

附属書 JA － 追加 我が国における市場の実態を踏まえ，経過

処置として，我が国で従来から用いている

最大仕上り厚さ，面取半径，最大導体抵抗及

び絶縁破壊電圧の規定値を追加した。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

附属書 JB － 追加 我が国における市場の実態を踏まえ，受渡

当事者間の協定がある場合，特殊許容差を

追加した。 

我が国固有の状況ため，

IEC には提案しない。 

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 
－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 
－ 選択：対応国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し，それらのいずれかを選択するとしてい

る。 
注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 

－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 

 

 

 




