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A 1191：2021  

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人

日本コンクリート工学会（JCI）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があ

り，日本産業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本産業規格である。これによって，

JIS A 1191:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 A 1191：2021 
 

コンクリート補強用 FRP シートの引張試験方法 

Test method for tensile properties of fiber reinforced polymer (FRP) sheets 

for reinforcement of concrete 

 
序文 

この規格は，2015 年に第 2 版として発行された ISO 10406-2 を基とし，技術的内容を変更して作成した

日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。また，技術上重要な改正に関する新旧対照表を，附

属書 JB に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，含浸接着樹脂を用いて含浸硬化させたコンクリート部材補強用の FRP シートの引張試験方

法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 10406-2:2015，Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete－Test methods－Part 2: FRP 

sheets（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機－力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS K 7100 プラスチック－状態調節及び試験のための標準雰囲気 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS K 7100 による。 

3.1 

FRP シート 

ドライシートに含浸接着樹脂を含浸・硬化させたもので，コンクリート部材の補強に供するもの 


