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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本

保安用品協会（JSAA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格

を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格

である。これによって，JIS A 5759:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 5759：2016 
 

建築窓ガラス用フィルム 

Adhesive films for glazings 

 

序文 

この規格は，1982 年に制定され，その後 6 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は，2008 年に

行われたが，その後の使用状況の多様性及び品質向上に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は，現時点で制定されていない。また，技術上重要な改正に関する旧規格との対照

を，附属書 B に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，建築物の窓，出入口などのガラスに用いる建築窓ガラス用フィルム（以下，フィルムとい

う。）について規定する。ただし，ガラスには有機ガラスは含まない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機－力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機 

JIS K 6253-2 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求め方－第 2 部：国際ゴム硬さ（10 IRHD～100 

IRHD） 

JIS R 3106 板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法 

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス 

JIS Z 0237 粘着テープ・粘着シート試験方法 

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験－試験方法 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

日射 

電磁波として太陽から放射されたエネルギーのうち，地上に到達した波長 300～2 500 nm の放射。 


