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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本ゴム工業会（JRMA）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって，JIS K 6404-3:1999 及び JIS K 6404-4:1999 は改正され，この規格に置き換えられ，また，

JIS K 6404-5:1999 及び JIS K 6404-11:1999 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS K 6404 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS K 6404-1 第 1 部：基本特性（標準雰囲気及び引布の寸法並びに質量の測定方法） 

JIS K 6404-2 第 2 部：物理試験（基本） 

JIS K 6404-3 第 3 部：物理試験（応用） 

JIS K 6404-4 第 4 部：耐久試験 
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日本工業規格          JIS 
 K 6404-2：2015 
 

ゴム引布及びプラスチック引布試験方法－ 

第 2 部：物理試験（基本） 

Testing methods for rubber- or plastics-coated fabrics- 

Part 2: Determination of basic physical properties 

 

序文 

この規格は，1998 年に第 2 版として発行された ISO 1421，2000 年に第 3 版として発行された ISO 2411，

2012 年に第 1 版として発行された ISO 3303-2，2003 年に第 1 版として発行された ISO 4674-1 及び 1998 年

に第 1 版として発行された ISO 4674-2 を基とし，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，ゴム引布及びプラスチック引布（以下，引布という。）の物理試験（基本）について規定す

る。 

なお，物理試験（基本）は，引張試験，引裂試験，接着試験及び破裂試験である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 1421:1998，Rubber- or plastics-coated fabrics－Determination of tensile strength and elongation at 

break 

ISO 2411:2000，Rubber- or plastics-coated fabrics－Determination of coating adhesion 

ISO 3303-2:2012，Rubber- or plastics-coated fabrics－Determination of bursting strength－Part 2: 

Hydraulic method 

ISO 4674-1:2003，Rubber- or plastics-coated fabrics－Determination of tear resistance－Part 1: 

Constant rate of tear methods 

ISO 4674-2:1998，Rubber- or plastics-coated fabrics－Determination of tear resistance－Part 2: 

Ballistic pendulum method（全体評価：MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

警告 この規格に基づいて試験を行う者は，通常の試験室での作業に精通していることを前提とする。

この規格は，その使用者に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではな

い。この規格の利用者は，各自の責任において安全及び健康に対する適切な処置をとらなけれ

ばならない。 


