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T 9116：2026  

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本グローブ

工業会（JGMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改

正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した

日本産業規格である。これによって，JIS T 9116:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 T 9116：2026 
 

単回使用検査・検診用ビニル手袋 

Single-use polyvinyl chloride examination gloves 

 
序文 

この規格は，2006 年に第 1 版として発行された ISO 11193-2 を基とし，国内事情に合わせるため，技術

的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，治療及び処置の際に，患者及び使用者を交差感染から守るために使用する滅菌及び未滅菌

の単回使用形式の検査・検診用ビニル手袋（以下，手袋という。）について規定する。また，この規格は，

手袋の表面が平滑なもの及び表面の一部又は全面が粗面の手袋にも適用可能である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 11193-2:2006，Single-use medical examination gloves－Part 2: Specification for gloves made from 

poly (vinyl chloride)（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS K 6250:2019 ゴム－物理試験方法通則 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 23529，Rubber－General procedures for preparing and 

conditioning test pieces for physical test methods 

JIS K 6251:2023 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方 

注記 対 応 国 際 規 格 に お け る 引 用 規 格 ： ISO 37:2005 ， Rubber, vulcanized or thermoplastic －

Determination of tensile stress-strain properties 

JIS K 6257:2017 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－熱老化特性の求め方 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 188，Rubber, vulcanized or thermoplastic－Accelerated 

ageing and heat resistance tests 

JIS T 0307:2004 医療機器－医療機器のラベル，ラベリング及び供給される情報に用いる図記号 


